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Аннотация. Природные битумы и тяжелые нефти являются 
нетрадиционными источниками углеводородного сырья, пред-
ставляя собой ценный многоцелевой продукт для разных от-
раслей промышленности. На основе интерпретации имеюших-
ся геолого-геофизических материалов проведено районирова-
ние территории Западного Предкавказья по размещению вы-
соковязких нефтей и битумов. 

Annotation.  Natural bitumen and heavy oils 
are unconventional sources of hydrocarbon 
raw materials, representing a valuable multi-
purpose product for various industries. Based 
on the interpretation of the available geologi-
cal and geophysical materials, the zoning of 
the territory of the Western Pre-Caucasus for 
the placement of high-viscosity oils and bitu-
men was carried out. 
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настоящее время в мире уделяется большое внимание альтернативным источникам угле-
водородного сырья, в частности, высоковязким тяжелым нефтям (ТН) и природным биту-

мам (ПБ). Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по запасам ТН и ПБ. 
Природные битумы – органические соединения с первичной углеводородной основой, имеющие 

вязко-жидкую, вязкую и твердую консистенцию, которые создают  широкий диапазон соединений – от 
высокоуглеродистых разностей до отдельных классов или сложной смеси высокомолекулярных угле-
водородов, содержащих металлы и асфальтово-смолистые компоненты [1]. 

В Западном Предкавказье залежи битумов распределены неравномерно [1]. Скопления вязкой 
мальты и густой нефти на Хадыженской, Нефтегорской, Комсомольской Балке и других площадях  
наблюдаются в выходах на поверхность нефтеносных пластов, в основном среднего, реже нижне 
майкопского времени, на Асфальтовой Горе, Широкой Балке и др. скопления связаны с покровными 
излияниями [2, 3, 4]. К Азовской и Калужской зонам (Старокалужское, Зыбза-Глубокий Яр, Ахтырско-
Бугундырское и др. площади) приурочены залежи тяжелых (0,960–0,975 г/см

3) высоковязких нефтей, 
часть из которых залегает на небольших глубинах (до 150–400 м) от поверхности. Выходы на поверх-
ность нефтеносных пород имеют мощность 0,1–0,5, реже 1–2 м, площадью около 5–10 тыс. м2 [5].  

В результате исследований в пределах Западного Предкавказья определено пять битумных 
полей (БП). В Таманской части  Западно-Кубанского прогиба оконтурено Таманское битумное поле, 
приуроченное к зонам антиклинальных складок диапирового строения. Ядра складок сложены май-
копскими глинами, крылья – породами миоцен-плиоценового возраста. Складки имеют сложное стро-
ение, осложнены сбросами, взбросами, грязевым вулканизмом. Залежи нефти, небольшие по запа-
сам, связаны с миоценовыми ловушками экранирования ядром диапира (месторождения Северо-
Нефтяное, Капустина Балка, Борисоглебское и др.) [5].  

Крымско-Варениковское битумное поле приуроченно к одноименной  антиклинальной зоне. 
Складки имеют диапировое строение, небольших размеров, нарушены разрывами, надвигами.  

В центральной части Западно-Кубанского прогиба выделяется Зыбза-Глубокоярское битумное поле, 
протягивающееся вдоль южного борта прогиба от месторождения Абино-Украинского на западе до Азов-
ского на востоке. Скопления ПБ приурочены к местам приповерхностного залегания нефтеносных пла-
стов. В Зыбза-Глубокоярском битумном поле расположено разведанноем в 1989–1991 г. месторождение 
БСП – Южно-Зыбзенское, Месторождение приурочено к участку выходов на дневную поверхность биту-
монасыщенных пород понта между р. Зыбза и Гнилой балкой, южнее месторождения Зыбза-Глубокий Яр. 
Ввиду низкого качества битумосодержащих пород, добыча их была ограничена.  

В 
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В междуречье Зыбза-Гнилая балка протяженность выходов понтийских отложений составляет   
4 км, при ширине 250–400 м. В пределах этой полосы выявлено два участка битумонасыщения: в 
районе балки Кипячая и балки Крутенкова. Залежь БСП была разведана на участке балки Крутенкова 
с целью подготовки запасов дорожно-строительного сырья. Породы характеризуются битумонасы-
щенностью от 3,7–9,1 % (детритовые пески) до 5–6 % (известняки-ракушечники). Глубина залегания 
битумонасыщенного пласта в контурах подсчета запасов 0–40 м. Залежь на Кипячей балке не разве-
дана ввиду несоответствия качества БСП требованиям к дорожно-строительному сырью [5]. 

Старо-Калужское битумное поле, приурочено к полосе приповерхностного залегания Чокрак-
караганских отложений южнее Старо-Калужского месторождения протяженностью 35 км.  

В восточной части Западно-Кубанского прогиба выделено Хадыженское битумное поле, при-
уроченное к узкой полосе выходов на поверхность и приповерхностного залегания майкопских отло-
жений в пределах Хадыженской моноклинали. В пределах Хадыженского битумного поля расположе-
но разведанное месторождение БСП – Нефтегорское [3, 4]. Нефтегорское месторождение природных 
битумов, было разведано в 1957–1958 г., промышленная добыча БСП не проводилась. Битумосодер-
жащие залежи песка приурочены к отложениям среднего Майкопа (горизонт «ширванские колодцы»). 
Битумосодержащий песок может использоваться только в качестве сырья для получения асфальто-
бетонной смеси при производстве мелкозернистых асфальтовых бетонов холодного и теплого (про-
межуточного) типов [1].  

На Западном Предкавказье (Краснодарский край) выявлено 50 залежей тяжелой нефти, при-
уроченных к 37 месторождениям. По величине запасов, согласно общепринятой классификации за-
лежей, залежи ТН относятся к мелким (меньше 15 000 тыс. тонн) и средним (15 000–60 000 тыс. т). По 
геологическим условиям залегания и величине вязкости эти залежи очень разнообразны. Плотность 
нефти изменяется от 900 т/м3 на Холмском и Нефтегорском до 990 т/м3 на Западно-Варениковском 
месторождениях. Несмотря на высокую плотность, нефти в основном характеризуются как малосер-
нистые (до 0,6 %) и низкопарафинистые, содержание суммы смолисто-асфальтеновых компонентов 
редко превышает 30 % [4].  

Области залегания отличаются широким стратиграфическим диапазоном нефтеносности и боль-
шим разнообразием глубин залегания – ТН располагаются на глубинах от 50 до 2320 м. На восьми место-
рождениях тяжелые нефти приурочены нескольким разновозрастным залежам. Самым известным явля-
ется Анастасиевско-Троицкое месторождение [6]. По четыре залежи были определены на Запорожском и 
Ахтырско-Бугундырском месторождениях. Три продуктивных пласта выявлены на Западно-Нефтяном ме-
сторождении. На месторождениях тяжелой нефти Капустина Балка, Анастасиевско-Троицкое, Кудако-
Киевское и Северо-Нефтяное по две залежи. Залежи ТН приурочены к отложениям палеогена и неогена и 
связаны как с карбонатными, так и с терригенными коллекторами [7].  

Большая часть запасов ТН Западного Предкавказья приурочена к пластам, у которых эффективная 
нефтенасыщенная толщина в залежах преимущественно составляет больше 5 м, иногда достигая и более 
высоких величин – 35,7 м, 63 м и 64,6 м на месторождениях соответственно Ахтырско-Бугундырском, Джи-
гинском и Зыбза-Глубокий Яр. Залежи имеют значительную площадь нефтеносности. Максимальная пло-
щадь (в тыс. м

2
) отмечена на месторождениях Абино-Украинское (39506) и Анастасиевско-Троицкое 

(37035). Глубины залегания (от 50 до 2320 м) и параметры пласта – пористость и проницаемость также 
характеризуются как благоприятные: проницаемость изменяется от 0,1–0,5 мкм

2
, открытая пористость 

многих коллекторов более 20 % [2]. Такой важный показатель как пластовая вязкость нефтей большинства 
залежей менее 100 сПа.с. Исключение составляет нефть Ахтырско-Бугундырского месторождения, име-
ющая высокую вязкость во всех четырех пластах – от понтийских до палеогеновых – 466–589 сПа.с., 
нефть кумской свиты Холмского месторождения – 275 сПа.с. и нефть I-ого майкопского горизонта Нефтян-
ского месторождения – 170 сПа.с. [5].  

Анализ исследований ТН и ПБ позволил некоторым ученым констатировать, что состав и свойства 
этого природного сырья уникальны, они не повторяют состав и свойства традиционных нефтей, содержат 
ванадий, нкель, молибден. В мировой практике накоплен опыт разработки месторождений ТН и ПБ раз-
личными методами. Природные битумы и высоковязкие нефти со своим составом и физико-химическими 
свойствами могут рассматриваться в качестве универсального сырья для многих отраслей промышленно-
стиа: нефтехимической, химической, лакокрасочной, металлургической, строительной и др. [8]. 

Полученные результаты исследований, подтвердили представления об ограниченных перспек-
тивах Западного Предкавказья на битумное сырье вследствие их ограниченности и невысоких каче-
ственных характеристик. Чаще асфальтовые породы измельчают и используют в качестве наполни-
телей для изготовления мастик и асфальтовых бетонов. Природные битумы отличаются высокой атмо-
сферостойкостью и хорошим прилипанием к поверхности каменных материалов, но из-за дефицитности 
и высокой стоимости в строительстве применяют ограниченно. Также природные битумы содержат не-
большое количество вредных примесей – парафинов и обладают повышенной долговечностью.  

Перспективы освоения ПБ Хадыженского и Зыбза-Глубокоярского битумных полей следует свя-
зывать с подготовкой запасов битумосодержащих пород (БСП), в основном, для целей дорожного 
строительства [5]. 
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Битумы и тяжелые нефти по условиям залегания и свойствам имеют много общего. Для оценки ре-
сурсов битумов и вовлечения их в разработку, необходимо изучать геологические особенности залежей.  

Работа выполнена в рамках государственного задания «Фундаментальный базис энергоэффек-
тивных, ресурсосберегающих и экологически безопасных, инновационных и цифровых технологий 
поиска, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений, исследование, добыча и освое-
ние традиционных и нетрадиционных запасов и ресурсов нефти и газа; разработка рекомендаций по 
реализации продукции нефтегазового комплекса в условиях энергоперехода и политики ЕС по декар-
бонизации энергетики (фундаментальные, поисковые, прикладные, экономические и междисципли-
нарные исследования)» № FMMЕ-2022-0004, 122022800270-0. 
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